
测试报告. No. SHAML1111318202  日期: 2011年07月21日. 第1页,共3页.

上海吉谷化工有限公司.

上海市闸北区汶水路301号D128室

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : PVC6353 胶黏剂.

SGS工作编号 :. SC110703208(E) SC110703209(C) - SH .

材质牌号 :. PVC.

产品规格 :. QT.

批号 :. PVC 6353.

制造商 :. 临海市元力管配件有限公司.

样品接收日期 :. 2011年07月15日.

测试周期 :. 2011年07月15日 - 2011年07月21日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

通标标准技术服务有限公司

授权签名.

本报告是发布日期为2011年07月21日编号为SHAML1111318201英文检测报告的中文译本。如有异议，以英文版本为准。.

Fan Jingjie, JJ范晶捷.

批准签署人.
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测试结果 :.

样品部件外观描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

1. SHA11-113182.001 蓝色液体.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

多环芳香烃(PAH).

测试方法 :. 参照ZEK 01.2-08及其后续指令, 采用 GC-MS进行分析..

测试项目. 单位. MDL. 001.

16项多环芳香烃总和. mg/kg. - ND

萘 (NAP). mg/kg. 0.2 ND

苊烯(ANY). mg/kg. 0.2 ND

苊(萘嵌戊烷) (ANA). mg/kg. 0.2 ND

芴 (FLU). mg/kg. 0.2 ND

菲 (PHE). mg/kg. 0.2 ND

蒽 (ANT). mg/kg. 0.2 ND

荧蒽 (FLT). mg/kg. 0.2 ND

芘 (PYR). mg/kg. 0.2 ND

苯并(a)蒽 (BaA). mg/kg. 0.2 ND

屈 (CHR). mg/kg. 0.2 ND

苯并(b)荧蒽 (BbF). mg/kg. 0.2 ND

苯并 (k)荧蒽 (BkF). mg/kg. 0.2 ND

苯并(a)芘 (BaP). mg/kg. 0.2 ND

茚苯(1,2,3-c,d)芘 (IPY). mg/kg. 0.2 ND

二苯并(a,h)蒽(DBA). mg/kg. 0.2 ND

苯并(g,h,i)苝(二萘嵌苯) (BPE). mg/kg. 0.2 ND

备注 :.

(1)所示结果为湿样品总重量中的含量.
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20010

201

不得检测到(< 0.2)***

不得检测到(< 0.2)***

3 类

未在1和2类规定中涵盖的材
料，且可能与皮肤短期接触
的材料(接触时间小于等

于30秒)

2 类

未在1类规定中涵盖的材
料，且可能与皮肤长期接触
的材料(接触时间大于30秒)

1 类

设计意图为放入口中的材
料，以及36个月以下幼儿的玩
具上与皮肤接触的材料

16种 PAH (EPA)总
量(mg/kg)**

BaP含量
(mg/kg)

参数

ZEK 01.2-08:产品最大控制值

备注 ： 仅物质浓度大于0.2ppm时才用于计算16项PAH总量
若设计意图为放入口中的材料的测试结果大于1类限值但不超过2类限值，需再依据DIN EN 
1186ff及§64 LFGB 80.30-1进行PAH的迁移性测试并根据相关食品法规进行判定。

**  =
*** =

样品照片:.

SHAML1111318202

SHA11-113182.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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